
DREAL Nord-Pas-de-Calais – Déclarations 2012 des installations soumises à l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 (registre des émissions polluantes et des déchets)

Rejets dans l’Air – Verre et matériaux

Quantités rejetées en tonnes

Numéro S3IC Secteur Établissement Commune Libellé activité UT CO2 SO2 COVNM Poussières Commentaires

070.00874 VMA Chaux et Dolomies du Boulonnais RETY Production de chaux G4 4,92 523,19 2,88

070.00785 VMA LUMBRES Fabrication de ciment G4 550,24 10,01 22,21

070.00621 VMA ARQUES Verrerie G1 56,75 803,14 11,00

070.00190 VMA DANNES Fabrication de ciment G4 158,09 487,80 19,65 8,54

070.00761 VMA AGC FRANCE SAS BOUSSOIS BOUSSOIS FABRICATION DE VERRE PLAT V3 561,86 708,86 3,30 24,04
070.00962 VMA KERNEOS- Usine de Dunkerque LOON-PLAGE aluminates de calcium G4 317,27 226,27 2,77 2,35
070.00648 VMA BOCAHUT SAS HAUT-LIEU  fours à chaux V3 0,03 9,74 5,09 0,80
070.04138 VMA ALPHAGLASS ARQUES Fabrication mécanique de verre creux G1 64,06 229,55 0,30

070.01335 VMA WINGLES Fabrication de verre creux B4 162,94 141,91 0,41

070.02425 VMA VERRERIES DE MASNIERES MASNIERES Fabrication de verre creux V3 2,37 59,25 0,24
070.00442 VMA SAINT GOBAIN GLASS France EMERCHICOURT Fabrication de verre plat V3 18,00 45,00 0,17 1,50
070.01630 VMA Usine de Sous Le Bois MAUBEUGE fabrication de carrelages de sol en céramique V3 0,19 24,17

070.00861 VMA VALENCIENNES Fabrication de produits réfractaires V2 7,71 44,26 3,12 5,56

070.02969 VMA IMERYS TOITURE  Site de WARDRECQUES RACQUINGHEM Fabrication de tuiles en terre cuite G4 111,02 9,88 0,71 2,92
070.01875 VMA L M E N ANNAY enrobés à chaud B3 0,13 5,31 3,10 0,22
070.00034 VMA WIENERBERGER SAS FLINES-LEZ-RACHES Fabrication de briques et produits dérivés en terre cuite V3 111,60 2,56 0,61
070.01209 VMA IMERYS TC - SITE DE PHALEMPIN PHALEMPIN Fabrication de tuiles en terre cuite L3 43,17 4,02 1,21 0,84
070.02960 VMA SURSCHISTE Unité de séchage HORNAING EN-450-1 3,44
070.01381 VMA briqueteries du nord LOMME fabrication brique terre cuite L3
070.02258 VMA SLME SANTES enrobage à chaud 0,07 1,01 0,03
070.02530 VMA briqueteries du nord TEMPLEUVE fabrication brique terre cuite L3
070.02230 VMA SEVE MARLY enrobés 2,91 0,62 0,27

070.02176 VMA SDME DUNKERQUE enrobés 0,43 2,46 3,24 1,61

070.01815 VMA HAINAUT ENROBES BOUCHAIN Fabrication et vente de matériaux routiers 2,41 1,01 0,03
070.00501 VMA LITTORAL ENROBES (SARL) RETY Fabrication et vente de matériaux enrobés 9,95 1,68 2,19 0,17
070.00674 VMA Artois enrobés SAINS-EN-GOHELLE Fabrication et vente de matériaux enrobés 0,23 1,48 0,29 0,09

070.01231 VMA LANDRECIES V3

070.02452 VMA ANICHE industrie automobile V3 981,23 0,02 1,02 4,34

281.00061 VMA REFRACOL MARLY V2 469,00 0,51 0,05

070.01235 VMA AVESNES-SUR-HELPE 0,90 13,76 3,10 1,91

070.00056 VMA CBS SAS. LIMONT-FONTAINE extraction de roches calcaires V3 0,04
070.00472 VMA FLANDRES ENROBES LOOS fabrication de matériaux routiers 3,15 0,38
070.00649 VMA BOCAHUT SAS GLAGEON Exploitation de carrière, concassage criblage de granulats calcaires V3 0,18

070.00833 VMA OUTREAU enrobés 0,01

070.00878 VMA MARQUISE (Les Enrobés de) MARQUISE enrobage G3

070.01180 VMA WINCKELMANS LILLE L3 1,10 0,01

070.01726 VMA PAS DE CALAIS ENROBES CALAIS fabrication d enrobes 0,42 1,33 0,03
070.03195 VMA HOLCIM FRANCE DUNKERQUE Broyage laitier 2,38

Nox

653 271,19

HOLCIM (France) S.A.S - Cimenterie de Lumbres 550 488,96 1 347,77

ARC INTERNATIONAL FRANCE - Site industriel d'Arques 231 666,18

HOLCIM (France) S.A.S - Usine de Dannes 224 773,75

221 183,26
159 576,39
104 349,00
50 585,93

O-I Manufacturing 43 181,01

41 955,90
27 199,06
22 085,32

MAGNESITA Refractories SCS 14 794,29

9 024,59
7 633,61
5 585,71
5 279,00
4 804,08
3 489,01
3 297,65
3 003,38
2 655,00

2 336,00

L'augmentation d'émission de poussières se traduit ce jour-là par 

un % de la teneur en eau élevé d'où un débit gazeux beaucoup 

plus important , ce qui implique une augmentation de la perte de 

charge dans le filtre donc un passage plus élevé de poussières , ce 

résultat ponctuel multiplié par notre rejet et le nombre d'heure 

annuel explique cet écart important sur l'année précédente.

Le contrôle du filtre effectué régulièrement n'a pas relevé 

d'anomalies

[2/4/2013 8:40]

2 285,00
1 598,00
1 406,00

Usine de Landrecies fabrication de carrelages et acessoires en céramique 1 265,00

AGC automotive Aniche Plant

Conception et fabrication de produits refractaires

MAGNESITA Refractories Usine de Flaumont Production de produits réfrataires basiques

SBME (Sté Boulonnaise Matériaux Enrobés)

fabrication de gres cerame
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